Direccién General de Obras y Conservacion
Direccién de Planeacion y Evaluacion de Obras

3.7 Meseta de Concreto para Lavabo

MURO DE TABIQUE ROJO COMUN
ESPEJO DE 6mm.

BASTIDOR DE PINO DE 1"x171/2”
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MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO 32998 MCA. ALCOMEX
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NOTAS DE ESPECIFICACIONES
MESETA DE CONCRETO ARMADO PARA LAVABOS.

EJECUCION:

a).— EN LO REFERENTE A ELABORACION DEL CONCRETO INCLU—
YENDO PRUEBAS DE CONCRETO Y SU INTERPRETACION, PRO-—
PORCIONAMIENTO, REVENIMIENTO, REVOLTURAS FABRICADAS A
MANO O CON MAQUINA.

b).— EN TODO LO REFERENTE AL ACERO DE REFUERZO, COMO
COLOCACION, TRASLAPES, ANCLAJES, DOBLECES, GANCHOS; SE
AJUSTARA A LO SENALADO EN EL PROYECTO ESTRUCTURAL.

c).— LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION Y ACABADOS SU—
PERFICIALES EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SERAN INDI—
CADOS POR EL PROYECTO.

d).— DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LOS MIEM—
BROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO REFORZADO, DEBERAN
PREEVERSE LOS ANCLAJES NECESARIOS PARA SUSTENTACION DE
ELEMENTOS DE ALBANILERIA, PRECOLADOS, OTROS RECUBRIMIEN—
TOS Y ACABADOS, COMO LO INDIQUE EL PROYECTO.



